OLUXUM

LUXUM KLEJ MONTAZOWY
JEDNOSK:LADNIKOWY

Profesjonalny, najsilnieszy klej do szybkiego montazu bez koniecznosci
podpierania - oktadzin z betonu architektonicznego, kamienia naturalnego
i syntetycznego, gipsu, cegly, materiatdw drewnopochodnych oraz wielu
tworzyw sztucznych.
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O LUXUM

Produkt Jednosktadnikowy, trwale elastyczny, super lepki i gesty klej na bazie hybrydowe]
do mocowania ciezkich lub mocno obcigzonych materiatéw w budownictwie i
przemysle

Wiasciwosci - klei do 22 kg/cm2maksymalna wytrzymatos¢ na zerwanie

- bez podpierania (natychmiastowa przyczepnosc) !!!
- zastepuje Sruby, kokki i kotwy (wysoce uniwersalny) !!!
- bardzo krétki czas schniecia (bez wody i rozpuszczalnikéw) !

- po utwardzeniu trwale elastyczny i odporny na dziatanie czynnikOw
atmosferycznych (w tym: na temperatureod -40°C do +90°C oraz wode)

- do podtozy gtadkich i porowatych, wewnatrz i na zewnatrz

- bardzo dobrze przyczepny do wiekszosci podtozy budowlanych (takze

wilgotnych), w tym do: betonu, tynku, gipsu, kamienia, ceramiki budowlanej,
szkta, stali, metali, lakierowanego drewna,PCW, polistyrenu, poliestru i tworzyw
podobnego typu

- odporny na sptywanie (do zastosowan poziomych i
pionowych),powstawanie pecherzy, rys skurczowych i pekniec¢
drgania i wibracje)

-bezpieczny w uzyciu - nie zawiera izocyjanianow, silikonu, rozpuszczalnikdw,
polichlorku winylu i plastyfikatoréw

-prawie bezwonny i neutralny chemicznie (moze byc¢ stosowany do luster,
marmuru, piaskowca oraz granitu

- nie uszkadza warstwy srebrzankowej luster i nie odbarwia kamienia
naturalnego)

Zastosowania

- elastyczne i wyjatkowo trwate klejenie ciezkich lub mocno obcigzonych
elementéw (bez podpierania), w tym: oktadzin $ciennych z betonu
architektonicznego, kamienia naturalnego,blatéw, poétek, ram, frontéw,
parapetéw, gzymsow, progow, materiatdw izolacyjnych, luster, maskownic,
obudow, tablic, ekrandw, paneli, w kombinaciji z podtozami suchymi oraz lekko
wilgotnymi

- przyklejanie materiatéw dekarskich (np. blacha, dachéwki ceramiczne,
cementowe)

Kolor

Biaty

Opakowanie

290 ml - plastikowy kartusz

Okres
trwatosci

18 miesiecy od daty produkcji. Zamkniete opakowanie przechowywac w
temperaturze od +5°C do +25°C. Odporny w transporcie do -15°C.
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G LUXUM

Dane techniczne

Baza hybrydowa

Konsystencja bardzo gesta

Szybkos¢ wyciskania 20 g/min (3 mm / 4 bar)

Ciezar wiasciwy 1,57 g/ml

Skurcz znikomy

Sciekanie wg normy ISO 7390: < 2 mm

Kozuszenie < 15 minut (przy 23°C i 55% wilgotnosci wzglednej)

Czas utwardzania

2-3 mm / 24 h (przy 23°C i 55% wilgotnosci wzglednej)

Twardo$¢ Shore A (3s)

wg normy DIN 53505: 55°

Maksymalna wytrzymatosc
przy zerwaniu

wg normy DIN 53504: 2,2 MPa (N/mm?2

Maksymalne wydtuzenie
przy zerwaniu

wg normy DIN 53504: 335%

Modut 100%

wg hormy DIN 53504: 1,39 MPa (N/mm?2

Odpornosc¢ termiczna po
utwardzeniu

od -40°C do +90°C

Mozliwos¢ naprawy

tym samym materiatem

Podtoza

Produkt Szkto, ceramika sanitarna, porcelana, powierzchnie malowane, emaliowane,
glazurowane, tynk, ceramika budowlana, klinkier, beton (w tym: beton wilgotny),
gips, podtoza epoksydowe, poliester, poliuretan, HPL, styrodur, polistyren, twarde
PCW i tworzywa sztuczne podobnego typu, metale i ich stopy (miedz, otow,
cynk, aluminium itd.), stal (galwanizowana, nierdzewna, emaliowana),
piaskowiec, granit, marmur, impregnowane drewno, korek, MDF, OSB, MFP, ptyta
wiérowa i inne materiaty drewnopochodne.

Przy potaczeniach z silnie porowatymi i chtonnymi podtozami, np.. gazobeton,
poleca sie zastosowac srodek gruntujgcy pod kleje hybrydowe.
W razie watpliwosci przeprowadzic test przyczepnosci.

Przygotowania

Usungc€ z podtoza oleje, tluszcze, pyt, kurz i stabo zwigzane powtoki malarskie lub
lakiernicze, jak réwniez pozostatosci po poprzednich kitach, klejach, farbach itp.

Stan podtoza

Powierzchnia czysta, no$na, zwarta, wzglednie sucha, odttuszczona, wolna od
kurzu, rdzy, pytu i innych tym podobnych zanieczyszczen
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GLUXUM

Sposob uzycia

Narzedzia

Pistolety reczne lub pneumatyczne

Z uwagi na wysoka lepkos¢ produktu i duzy ciezar objetosciowy zaleca sie
stosowac do wyciskania pistolety o solidnej i wzmocnionej konstrukcii,
przeznaczone do mas gestych.

Temperatura
otoczenia

od +5°C do +30°C

Zalecenia

Zdjac¢ nosek, odcia¢ wierzchotek kartusza powyzej gwintu, ponownie natozy¢
nosek (stosowac tylko dostarczany z produktem oryginalny nosek z nacieciem
typu ,,V”). Nie odcina¢ noska na inng srednice!

Zalecenia

Naktadac klej jednostronnie na czystg i odpylong powierzchnie pionowymi
paskami z zachowaniem odstepdw ok. 20-30 cm (w zaleznosci od rozmiaréw
przyklejanych elementéw), tak by zapewni¢ dobra wentylacje spoiny. Ztaczy¢
klejone elementy w ciggu maksymalnie 8 minut od natozenia kleju. Dla
optymalnej wytrzymatosci klejone elementy docisngc€ tak, by miedzy nimi
pozostata 2-3 mm szczelina wentylacyjna. Dystans ten zapewni,

ze spoina klejowa bedzie w stanie dobrze przenosi¢ odksztatcenia.

Zalecenia

Plyty z betonu architektonicznego lub kamienia naturalnego,

sprawdzi¢ przed montazem pod katem ewentualnych uszkodzen, réznic
kolorystycznych i rozmiarowych. Ze wzgledu na naturalne wiasciwosci, ptyty z
betonu architektonicznego lub kamienia moga rézni€ sie w poszczegdlnych
egzemplarzach odcieniem, fakturg powierzchni, rozmiarami, w tym réznicami w
grubosci. Kazdy egzemplarz ptyty betonowej lub kamiennej nalezy sprawdzi¢
przed montazem, a w celu zmniejszenia réznic w wymiarach, ptyty mozna
poddac kalibracji poprzez szlifowanie. Przed montazem nalezy przygotowac
plan montazu, uwzgledniajacy odpowiednie dylatacje pomiedzy ptytami oraz
ptytami, a stropem i posadzkg.

W planie montazu uwzgledni¢ ewentualne réznice w rozmiarach, fakturze i
kolorystyce oktadzin.

Oktadziny z betonu architektonicznego, kamienia naturalnego lub innych
materiatldw przeznaczonych do montazu, a mogacych miec¢ nieréwne
powierzchnie nalezy montowac ,,do poziomicy”, nie pasujac do siebie w sposéb
idealny poszczegdlnych, sasiadujacych ze soba elementéw — ale majac na
wzgledzie estetyczny efekt koricowy catosci wyklejonej ekspozyciji.
Jednosktadnikowy klej montazowy Luxum, ma ograniczone pole ,regulaciji”
oktadzin ze wzgledu na stosunkowo cienkg warstwe lepiszcza oraz szybkie i
bardzo mocne wigzanie.

Zaleca sie przestrzeganie zalecen i informacji udzielanych przez producenta
elementéw montowanych. Za przebieg prac montazowych odpowiada
montazysta lub kierujgcy robotami montazowymi, dlatego zawsze ze wzgledu
na mozliwos$¢ niezamierzonych pomytek w zamieszczonych informacjach,
zmieniajgcych sie przepiséw, nalezy bezwzglednie przestrzegac aktualnych
przepisow prawa, w tym prawa budowlanego. Przepisy prawa majg zawsze
absolutne pierwszenstwo, przez informacjami i instrukcjami udzielanymi przez
wytworcow lub dystrybutoréw oktadzin, podtozy, elementéw montazowych itp.

Czyszczenie

Do czyszczenia $wiezych zabrudzen z rak, narzedzi czy powierzchni mozna uzy¢
specjalne Sciereczki czyszczgace. Do starych zabrudzen stosowac¢ benzyne
ekstrakcyjna.
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OLUXUM

Sposob uzycia

Ograniczenia

Klej zawsze naktadac paskami o trojkatnym przekroju, co umozliwia

specjalnie nacieta koncéwka ,,V” - dostarczana razem z produktem, tak

by miedzy paskami byt dostep powietrza i wilgoci. Bez tak zapewnionej
wentylaciji klej utwardzi sie tylko na obrzezach, a wnetrze pozostanie

nieutwardzone przez dtugi czas, co takze nie pozwoli na uzyskanie przez

klej deklarowanych parametréw wytrzymatosciowych.

Przy zastosowaniu do tworzyw ,,naprezonych”, np. PC, PMMA, istnieje
ryzyko odspojenia wskutek powstawania zbyt duzych naprezen.
Przeprowadszi¢ test w mato widocznym miejscu.

Nie stosowac do PE, PP, teflonu, podtozy bitumicznych, zastosowan
podwodnych.

Tempo utwardzania kleju jest uzaleznione od temperatury otoczenia i
wilgotnosci powietrza. Wraz ze wzrostem temperatury i poziomu
wilgotnosci wzglednej proces polimeryzacji przebiega szybciej.
Dodatkowo czas utwardzania zalezy od przekroju ztgcza, wielkosci i
paroprzepuszczalnosci klejonych powierzchni.

Bezpieczenstwo
ogollne

Patrz: Karta charakterystyki

UWAGA: Chroni¢ przed dzieémi.

Powyzsze informacje sg wynikiem badan i dosSwiadczen wiasnych, co stanowi
podstawe ich rzetelnosci oraz wiarygodnosci. Producent nie moze przewidzie¢
wszystkich mozliwych obszaréw uzycia swoich produktéw. Ponadto sposéb uzycia
produktow jest poza jego wiedzg i kontrolg. Dlatego uzytkownik bierze na siebie
odpowiedzialno$¢ za wiasciwy dobdr i zastosowanie produktu do zamierzonego przez
siebie uzycia. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek straty powstate

na skutek nieprawidtowego, badz btednego uzycia jego wyrobow.
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